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Anexo 2
Pruebas para la obtencion de titulos de Técnico y Técnico Superior

Convocatoria correspondiente al curso 2022-2023
(Resolucién de 13 de diciembre de 2022 de la Direccién General de Educacion Secundaria, Formacion Profesional y Régimen Especial)

DATOS DEL ALUMNO FIRMA
APELLIDOS:
Nombre: D.N.I./N.LE.: Fecha:
Cadigo del ciclo: Denominacion completa del titulo:
SANSO02 TECNICO SUPERIOR EN PROTESIS DENTALES
Clave o codigo del Denominacion completa del médulo profesional:
modulo:
0855 PROTESIS COMPLETAS

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA

Cumplimente en todas las hojas los datos del aspirante correspondientes a: Apellidos, nombre, DNI, fecha y firma.
Tenga disponible el DNI o documento acreditativo equivalente en la mesa.
Lea atentamente las cuestiones planteadas antes de proceder a su realizacion:
o El presente cuadernillo esta formado por preguntas de tipo test.
o Las respuestas tienen que ir contestadas en la hoja que existe para ello.
Las respuestas erréneas contaran negativamente.
Marque con un circulo la respuesta que considere correcta.
Si se equivoca, marque con una X la errénea o tache con una linea horizontal y marque con un circulo la correcta. No utilice
liquido corrector (Tippex).
Si en una pregunta marca dos 0 mas respuestas, se considerard mal contestada.
El examen se realiza con boligrafo de tinta indeleble azul o negro (nunca lapiz ni boligrafo rojo).
Utilizar solamente el papel facilitado por el examinador (con el sello y formato correspondiente).
No utilizar material de consulta.
No desgrape las hojas que componen el cuadernillo.
Conteste también, si lo sabe, las preguntas de reserva.

CRITERIOS DE CALIFICACION Y VALORACION

Esta prueba es de tipo test con cinco respuestas posibles. Cada respuesta correcta punttia 0,2 y cada respuesta resuelta de forma
incorrecta resta 0,05 puntos. La calificacion final se calcula segun la siguiente ecuacion:

Calificacién = Aciertos - (Errores/opciones-1) x 10
N° preguntas totales

Es necesario obtener como minimo una calificacion de 5 para aprobar
Esta prueba es eliminatoria: Hay que superarla para poder realizar la segunda parte.
Si se supera supone el 60 % de la nota final del médulo.

CALIFICACION
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CONTENIDO DE LA PRUEBA:

1. Enrelacién a la mezcla polvo/agua de las escayolas dentales, no es correcto que:

a)
b)
c)
d)
e)

A mayor rapidez de espatulado, el tiempo de fraguado ser4 menor.

Si la proporcién agua-polvo necesaria es menor, el tiempo de fraguado sera mayor.

A menor tamafio de particula de polvo, més rapido seré el fraguado.

Cuanta menos agua se necesite para la mezcla, mayor sera la dureza.

Una baja temperatura del agua indica menor tiempo de fraguado, temperatura mayor a 37°C significa mayor
tiempo de fraguado, pero si es superior a 90°C no habré fraguado.

2. Para elaborar el modelo de estudio, preliminar o primario y para el montaje de modelos en el articulador habitualmente

se utiliza:
a)
b)
c)
d)
e)

El yeso tipo I.
El yeso tipo V.
El yeso tipo II.
El yeso tipo IV.
El yeso tipo IIl.

3. Si el torus palatino es lobulado y demasiado prominente:

a)
b)
c)
d)
e)

Ayudara a dar estabilidad a la plancha base.

Al aliviarlo con cera se evitaran problemas de estabilidad de la plancha base.

Habré& que extirparlo mediante intervencion quirdrgica para que no desestabilice la protesis.
Permite la utilizacion de la plancha base de cualquier material (cera, truwax, resina, etc.).
Todas las respuestas son correctas.

4. Las estructuras que intervienen en el disefio del sellado palatal posterior o post-dam son:

Las foveolas palatinas.

Los frenillos bucales.

La papila interincisiva y la linea media del paladar.
Los trigonos retromolares.

Todas las respuestas son correctas.

5. Ala curva que une las puntas de las cuspides vestibulares y linguales de premolares y molares de una hemiarcada con
las de la otra hemiarcada, en una vision frontal, se le denomina:

a)
b)
c)
d)
e)

Curva de Camper.
Curva de Frankfurt.
Curva de Fox.
Curva de Spee.
Curva de Wilson.

6. ¢En qué consiste la valoracion secundaria del accidentado?:

a)
b)
c)
d)
e)

En valorar sus funciones vitales.

En un examen de cabeza a pies en busca de lesiones que amenazan la vida y hemorragias.
En la realizacion de pruebas complementarias dirigidas.

En observar si hay movimientos toracicos y pulso carotideo.

En valorar las secuelas psicolégicas y el dafio psiquico que se haya podido producir.

7. ¢En qué caso situariamos a una persona en la posicion antitrendelemburg o Morestin?:

a)
b)
<)
d)
e)

8. ¢Qué ley,

Si ha sufrido un traumatismo craneoencefalico o en caso de problemas respiratorios.
Si ha sufrido una lipotimia o sincope.

Si ha sufrido heridas o lesiones en el abdomen.

Si se sospecha de una posible fractura de columna.

Cuando se necesite aplicar las técnicas de soporte vital basico.

actualmente vigente, recoge la legislaciéon basica en materia de residuos?:

Ley 2/2023, de 15 de febrero, de residuos y gestion medioambiental.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Ley 8/ 2019, de 24 de octubre, de recogida y tratamiento de residuos y gestion del medio ambiente.
Ley 11/2014, de 15 de febrero, de recogida, transporte, tratamiento y eliminacion de residuos.

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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9. ElPMMA:
a)
b)
c)
d)
e)

Es un polimero no vinilico que se obtiene por polimerizaciéon de un acido con una amida.

Es un polimero vinilico que se obtiene a partir de la polimerizacion del monémero metilmetacrilato.
Se forma por polimerizacion del etilenglicol y el terftalato de dimetilo.

Es un polimero organico no vinilico formado por un poliol y el isocianato de metilo.

Es un polimero que se obtiene mediante el metilestireno y la acetamida de dimetilo.

10. ¢ Cual de las siguientes caracteristicas es correcta con respecto a los premolares?:

a)
b)
c)
d)
e)

El 34 y el 44 tienen las cuspides palatina y vestibular practicamente del mismo tamafio.

El 14 y el 24 presentan una enorme desproporcion entre las cuspides.

El 35y el 45 tienen la vertiente distal de la cuspide vestibular mas corta que la vertiente mesial de esa cuspide.
El 15y el 25 presentan tres cuspides: una vestibular y 2 palatinas.

Ninguna es correcta.

11. Para realizar el prepulido de la resina se utiliza habitualmente:

a)
b)
c)
d)
e)

Un disco de pelo de cabra o de visén impregnado en pumita y agua.

Un cono de fieltro impregnado en silicona y agua.

Una fresa de bola pequefia de tungsteno o una fresa de carborundum en forma de cono invertido.

Un disco de lana, de algodon o de pelo natural impregnado en piedra pomez y agua.

Una fresa de silicona en forma de llama impregnada en una mezcla de pasta de abrillantar y barniz separador
escayola/escayola.

12. Sélo es cierto que:

a)
b)
c)
d)
e)

Para realizar el desbastado y eliminar grandes cantidades de acrilico se utilizan fresas redondas de 2,5 mm.
Para realizar las retenciones de los dientes se utilizan fresas en forma de cono invertido.

Para moldear las fosas oclusales en las piezas anteriores se utilizan las fresas de bellota.

Las fresas de fisura sirven para la liberacion del frenillo y para los cuellos de las piezas.

Con un cilindro de goma montado en un mandril se realiza el tallado selectivo de las cuspides.

13. Para elegir de forma adecuada los dientes artificiales, la teoria de Kretschmer:

a)
b)
c)
d)
e)

Utiliza la asociacion entre la constitucion del paciente y la forma de los dientes.

Selecciona los dientes anteriores en funcidn de la posicion de la base de la nariz.

Determina que la forma de los dientes anteriores armoniza con la forma de la cara.

Plantea que la distancia entre las aletas nasales corresponde a la distancia entre los centros de los caninos.
Justifica la eleccion de los dientes basandose en el sexo, personalidad y edad del paciente.

14.La medida estandar del rodete inferior desde el fondo del surco hasta el plano oclusal debe ser:

a)
b)
c)
d)
e)

1lcm.
2,5-3 mm.
6 -8 mm.
18 mm.

22 mm.

15. El contorno de los bordes gingivales de los premolares y molares superiores con respecto a los caninos sera:

a)
b)
c)
d)
e)

0.5 - 1 mm mas corto.
0,5- 1 mm mas largo.
De la misma altura.
2,5 a 3 mm mas corto.
2,5 a3 mm mas largo.

16. Los pequefios restos de escayola que han quedado adheridos a la resina como consecuencia del enmuflado se eliminan:

En la arenadora, aplicando un polvo abrasivo de 250 micras.

Haciendo ligeras pasadas por la zona con un cepillo de pelo metdlico imantado.

En una solucion en el bafio de ultrasonidos y los restos que queden con la fresa de fisura o de bola mas fina.
En una solucién en el bafio electrolitico y después aplicando un chorro de vapor.

Introduciendo la prétesis en un bafio de gelatina a 45°C durante 12-15 minutos.

17. ¢ Cual de los siguientes elementos no esta en el maxilar superior?:

a)
b)
c)
d)
e)

Zona milohioidea.
Foveas palatinas.
Zona de Schroeder.
Rafe medio.

b) y ¢) son correctas.

18. Cuando se montan los primeros molares superiores, la relacion con la placa oclusal es:

a)
b)
c)
d)
e)

Solamente contacta la cuspide distopalatina.
Solamente contacta la cispide mesiovestibular.
Solamente contacta la clspide distovestibular.
Solamente contacta la clspide mesiopalatina.
Contactan todas las cuspides.
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19. En la técnica de tallado selectivo para maxima intercuspidacion (oclusion céntrica), si es necesario:

a)
b)

c)
d)

e)

Se tallaran las vertientes de las cuspides no activas: las distovestibulares en superiores y las mesiolinguales
en inferiores.

Se tallaran las vertientes de las cuspides no activas vestibulares en superiores y las linguales en inferiores
(nunca las cuspides activas).

Se tallaran las fosas y los rebordes marginales. Nunca se tallaran las cuspides funcionales.

Se tallaran las vertientes funcionales mesiales de las cuspides vestibulares superiores y las distales de las
cuspides linguales inferiores.

Se tallaran las vertientes funcionales internas de las cispides linguales superiores y funcionales vestibulares
inferiores no activas.

20. ¢, Cual de los siguientes elementos puede actuar como acelerador del fraguado de la escayola sin producir una expansion
apreciable?:

a)
b)
c)
d)
e)

Sangre.

Sulfato potasico al 2%.
Cloruro de litio al 20%.
Borax.

Suspension coloidal de silice.

21.En la oclusion cuspide a fosa:

a)
b)

c)
d)

e)

La cuspide distolingual del segundo molar superior debe contactar con la fosa mesial del primer molar inferior.
La cuspide mesiolingual del segundo molar superior debe contactar con la fosa mesial del segundo premolar
inferior.

La cuspide disto-lingual del primer molar superior debe contactar con la fosa distal del primer premolar inferior.
La cuspide lingual del segundo premolar superior debe contactar con la fosa distal del segundo premolar
inferior.

La cuspide lingual del primer premolar superior debe contactar con la fosa distal del segundo premolar inferior.

22.En relacion al proceso de polimerizacion de la resina acrilica:

a)
b)
c)

d)
e)

En la fase de terminacion el peréxido de benzoilo proporciona los radicales libres que provocan el inicio de la
reaccion de polimerizacion.

En la fase de digestion los dos radicales libres del activador reaccionan con las moléculas de monémero y
comienza la union entre estos.

En la fase de propagacion, una vez que esta activado el mondmero, el doble enlace provoca una reaccion en
cadena que hace que se vayan uniendo los mondmeros.

En la fase de activacion se acaba el nimero de mondmeros, se para la cadena y se acaba la reaccion.
Todas son correctas.

23.Son insolubles en liquidos de la cavidad oral, contienen en su composicion goma de butadieno-estireno y son mucho
mas resistentes que otras resinas, se trata de:

a)
b)
c)
d)
e)

Resinas sencillas, polimerizables al aire, sin calor, presion o luz.
Resinas compuestas, composites o resinas fotopolimerizables.
Resinas hidrofilicas.

Resinas termopolimerizables de alto impacto.

Resinas autopolimerizables fluidas o de vertido.

24. ;Qué componente evita que el mondémero se deteriore durante su almacenamiento?:

a)
b)
<)
d)
e)

El trifenil-fosfato.

El bismetil-2,3-butirodieno.
El polimetacrilato de metilo.
La hidroquinona.

La N,N-dimetil-p-toluidina.

25. El dimetacrilato de etilenglicol es un agente de entrecruzamiento que forma parte del monémero y sirve para:

a)
b)
c)
d)
e)

Evitar que el material se deteriore cuando se almacena.

Proporcionar mayor dureza al acrilico y mejorar el coeficiente de expansion.
Aumentar la flexibilidad del acrilico y mejorar la rapidez en su pulido.
Aportar una coloracion natural a los acrilicos.

Todas las respuestas anteriores son correctas.
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26. Sefiala la frase falsa sobre el montaje de dientes superiores:

a)

b)
c)
d)
e)

Los incisivos laterales no deben contactar en ningin momento con la calota, pero los incisivos centrales.
deben contactar con la mesa del articulador a lo largo de todo su borde oclusal.

Los incisivos laterales y los segundos molares deben tocar la mesa de montaje del articulador.

Los caninos, los primeros premolares y los incisivos centrales deben tocar la mesa de montaje del articulador.
Del primer molar, sélo toca la cispide mesiopalatina la mesa del articulador.

Los caninos deben contactar con la mesa del articulador al igual que los incisivos centrales.

27.Sera preciso hacer un rebase:

a)

b)
c)
d)
e)

Si una protesis removible de resina se ha fragmentado en varios trozos y no se consigue recuperar todos los
trozos.

Si existe un desgaste exagerado de los dientes artificiales de resina de una prétesis completa.

Si hay una reabsorcién del reborde residual de la encia del paciente.

Ante un deterioro generalizado de una prétesis removible de resina.

Todas son correctas.

28. La linea post-dam es la que:

Une los trigonos retromolares en la mandibula.

Esté situada entre el frenillo labial y los frenillos bucales o laterales.

Se localiza entre las zonas de Schroeder.

Forma los surcos bucales de las piezas posteriores tanto maxilares como mandibulares.
Separa el paladar duro del blando.

29. Durante el fraguado de la escayola se produce una reaccién quimica que:

a)
b)
c)
d)
e)

Transforma un sulfato de calcio en sulfato de calcio hemihidratado.

Transforma un sulfato de calcio hemihidratado en sulfato de calcio dihidratado.
Transforma un sulfato de calcio dihidratado en sulfato de calcio hemihidratado.
Transforma un sulfato de calcio hemihidratado en sulfato de calcio anhidro.
Transforma el diéxido de silicio hidratado en dihidrato calcico y sulfato de silicio.

30. La ergonomia:

a)
b)
<)
d)

e)

Relaciona una serie de condiciones fisicas en que se encuentra un ser vivo en una circunstancia o un
momento determinados de su vida.

Es la ciencia que estudia la transferencia de energia mecéanica que interacciona entre un ser vivo y su lugar
de trabajo.

Es la disciplina cientifica que trata de asegurar entre el ser humano y el trabajo una 6ptima adaptacion mutua
con el fin de incrementar el rendimiento del trabajador y contribuir a su bienestar.

Estudia la energia necesaria para asegurar que un cuerpo de una masa determinada llega hasta su estado
de reposo con el menor trabajo posible.

Utiliza la disponibilidad parcial del puesto de trabajo para la mejora de la salud del trabajador mediante un
conocimiento crucial empirico del mismo puesto.

31. No es correcto que para realizar una compostura:

Se aplique separador al modelo y se realicen retenciones en la base del diente nuevo.
Se utilice resina autopolimerizable.

Se emplee una polimerizadora.

Se realice una llave de silicona.

Se polimerice la resina a 100 °C durante 5 minutos.

32. En una tacita de silicona de 30 ml con tapa se mezclara:

a)
b)
c)
d)
e)

Resina (monémero y polimero) para composturas o rebases parciales.
Escayola Paris y agua para montaje en articulador.

Oxido de aluminio y agua para pulir la resina.

Pasta de abrillantar y material abrasivo para silanizacion.

Corind6n y agua para hacer composturas de dientes posteriores.

33. Entre los factores de riesgo que pueden incidir en la salud de protésico dental se encuentran:

a)
b)
<)
d)
e)

Cortes por objetos o herramientas.

Proyeccion de fragmentos o particulas.

Contactos térmicos por calor.

Contactos eléctricos tanto directos como indirectos.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

34.No es cierto que la confeccién de rebases:

Mediante técnica directa se realiza con acrilicos autopolimerizables sobre el modelo.

Mediante técnica indirecta se realiza con acrilico termopolimerizable y en mufla.

Consiste en el rellenar de resina la zona de asiento de una protesis para recuperar el ajuste.

En acrilico blando es muy comun en pacientes con gran pérdida de hueso.

Se necesita adhesivo de cianocrilato o cera pegajosa y llave de silicona alrededor del diente que se quiera
recomponer.
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35. ¢ Qué son las colas de milano?:

a)
b)
c)
d)
e)

Los instrumentos necesarios para aplicar la resina sobre el modelo de escayola.
Son bridas especiales para realizar rebases de protesis de resina.

Son retenciones mecanicas en forma de T, L, etc. que se hacen al acrilico.

Son materiales que forman parte de los cepillos para el pulido del acrilico.

Son sustancias adhesivas que sirven para fijar los trozos de la protesis fracturada.

36. Para reforzar la compostura de una protesis inferior se puede utilizar:

a)
b)
c)
d)
e)

Alambre de acero de calibre 0,2 - 0,3 mm.

Alambre de acero de calibre 0,8 -1 mm.

Una malla metalica reforzada con 6xido de aluminio.
Metal colado a base de cromo-cobalto.

Revestimiento, escayola piedra o cualquier material duro.

37. Al realizar el modelado de la protesis, el borde gingival:

a)
b)
c)
d)
e)

En los incisivos laterales superiores se dejara mas corto que en los incisivos centrales.
En los caninos serd mas largo que en los incisivos centrales.

En los incisivos laterales sera méas corto que en los caninos.

En los caninos serd mas largo que en los incisivos laterales.

Todas son correctas.

38. Es un error:

a)
b)
c)
d)
e)

Cargar la resina en la mufla en una fase posterior a la plastica.
Realizar hendiduras en forma de X en la plancha base.

Aplicar presion de forma escalonada a la hora del cierre de la mufla.
Remontar la prétesis en el articulador para reproducir la oclusion.
Realizar agujeros en la base de los dientes artificiales.

39. Sdlo es correcto que:

a)
b)
c)
d)

e)

Si la resina termopolimerizable se carga en la mufla en una fase posterior a la plastica, esta fluirh mucho
mejor a través del espacio entre la mufla y la contramufla.

Colocar una lamina de plastico entre la mufla y la contramufla una vez cargada la resina termopolimerizable,
evita la compresion y cambio de posicion de los dientes.

Tanto la aplicacion de presion muy rapida como no dejar suficiente espacio entre mufla y contramufla para
que fluya la resina, son factores favorables para evitar cambios en la posicién de los dientes.

La dilatacion y contraccién de la resina termo durante la polimerizacion provoca cambios en la dimensién
vertical en forma de contactos prematuros

La dureza superficial de una escayola esta indirectamente relacionada con su resistencia a la compresion; a
mas resistencia compresiva, menor dureza.

40. ¢, Qué es el overjet o resalte?:

a)
b)
c)
d)

e)

La posicion intercuspidea en la que la articulacion de los molares de ambas arcadas cumple la clase | de
Angle y es independiente de la posicion condilar.

La proyeccién en el plano horizontal de los dientes anteriores separados de sus antagonistas cuando estan
en méxima intercuspidacion.

Es la sobremordida vertical de los dientes anteriores, también conocida como entrecruzamiento o
sobremordida.

El espacio libre que queda entre los dientes superiores e inferiores cuando el paciente tiene la mandibula en
reposo.

La relacién vertical que existe entre los bordes incisales de los incisivos superiores con respecto a los
inferiores, cuando los dientes estan en maxima intercuspidacion.

41. ¢ Qué dimension aproximada debe tener el rodillo de articulacién que se envia a clinica?:

a)
b)
c)
d)
e)

Una anchura de 6,8 mm a nivel de dientes anteriores y 10 mm para molares.

Una altura de 6 mm con una inclinaciéon de 10° hacia palatino en toda su longitud.

Una anchura de 2 mm para dientes anteriores y 3 para posteriores.

Una altura de 20 mm para dientes anteriores y 18 mm para posteriores.

Tanto la anchura como la altura de rodillos superiores e inferiores debe ser siempre de 1 cm.



42. Para realizar un rebase total con resina autopolimerizable elegiremos:

a)
b)
c)
d)
e)

Una brida con base circular con agujeros y base superior con tornillos y agujeros.

Una mufla de plastico transparente.

Una recortadora de interiores con aspiracion.

Una chorreadora arenadora cargada de 6xido de aluminio.

Una lampara de polimerizar con una ventana de tipo “ojo de buey” situada en la parte superior de la maquina.

43. El tiempo y la temperatura utilizado para el escaldado sera aproximadamente de:

a)
b)
c)
d)

7 minutos y 90 - 100°C.
10 minutos y 65°C.
12 minutos y 45°C.
20 minutos a 25°C.

e) 45 minutos y 90 -100°C.

44.No es correcto que:

Las resinas compuestas o composites contienen silice en su composicion.

Las resinas a base de poliamidas también se utilizan para elaborar protesis removibles.
Las resinas fotopolimerizables requieren una fuente de luz para polimerizar.

En la fase gomosa de la resina, la masa adquiere una consistencia seca y quebradiza.
Para utilizar las resinas autoplimerizables se requiere un recipiente especial llamado mufla.

45. ¢ Por qué se debe cerrar el recipiente donde se mezcla el polimero y el monémero de las resinas?:

Porque asi aumenta su solubilidad en agua.

Para evitar que se evapore el monémero y la mezcla se vuelva granulosa.

Para evitar se diluya el polimero en la humedad ambiental.

Para permitir que la mezcla se mantenga durante mas tiempo en la fase filamentosa.
Para que no salga la resina llena de burbujas de aire o0 adquiera otros colores.

46. Sobre la resina termopolimerizable, no es correcto que para polimerizar:

a)
b)
c)
d)
e)

Necesite una temperatura aproximada de 90°C y también presion.

Se tenga que colocar en el interior de una mufla y se ajuste con una brida.

Precise un tiempo de coccion de alrededor de 10 minutos.

Se le aplique presion con prensa hidraulica.

Se consiga una resina de mayor dureza y mas elasticidad, aunque el procedimiento de polimerizacion lleve
bastantes horas.

47. ¢ Qué se entiende por curva de Spee?:

a)
b)
c)
d)

e)

La curva que, vista desde el plano frontal, es convexa hacia abajo y contactan en esta linea curva las cuspides
linguales y vestibulares de los molares del maxilar superior.

La formada por las lineas que unen las partes medias de ambos condilos y el punto de contacto de los
incisivos centrales superiores.

La curva que, vista desde el plano frontal, es concava hacia arriba y contactan en esta linea curva las cuspides
vestibulares y linguales de los molares del maxilar inferior.

La curva que, en el plano sagital, va desde el borde incisal de los dientes anteriores hasta la punta de las
cuspides distales de los ultimos molares, pasando por todas y cada una de las restantes cuspides.

La curva que forman los labios al sonreir.

48. Al hacer una compostura de un diente fracturado:

a)
b)
c)
d)
e)

Hay que conservar el margen gingival del diente eliminado.

Hay que afiadir resina de color blanco al diente fracturado.

Hay que sustituir el diente fracturado y los adyacentes, pero no los antagonistas.

Se eliminara no solo el diente fracturado sino toda la resina que tenga alrededor.

Con unir el diente nuevo con cianocrilato en el lugar donde estaba el fracturado sera suficiente.

49. La seleccion de la altura de los dientes en el grupo superior anterior, se hace a partir de:

a)
b)
c)
d)
e)

La linea media.

La linea de la sonrisa.

La linea de los caninos.

La linea de dimensioén vertical.
El overjet o resalte incisal.

50. En el proceso de empaquetado de una mufla, las causas que provocan el cambio de dimension vertical son:

a)

b)
c)
d)
e)

Estado inadecuado de la resina, encerado muy rapido, falta de separador en la mufla, tiempo de coccién
escaso, falta de retencion en la base de las piezas y enfriamiento demasiado rapido.

Tiempo de coccion escaso, falta de separador en la mufla y encerado muy rapido.

Falta del separador en la mufla, falta de retencién en las piezas y presencia de aire.

Estado de dureza inadecuado de la resina, falta de presion y enfriamiento demasiado rapido.

El separador no se ha secado, la resina se ha contaminado con escayola y enfriado lento.
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51. Los pequefios restos de escayola que han quedado como consecuencia del enmuflado se eliminan:
a) En la arenadora, aplicando un polvo abrasivo de 250 micras.

b) En una solucion en el bafio electrolitico y después aplicando un chorro de vapor.

¢) En la autopolimerizadora aplicando de nuevo calor y presién durante 15-20 minutos.
d) En una solucién en el bafio de ultrasonidos y los restos que queden con la fresa de fisura o de bola més fina.
e) En la electropulidora aplicando una mezcla de piedra pdmez y agua a toda la prétesis.

52.La zona que se debe respetar y no tocar con la fresa de tungsteno cundo se elimina el diente fracturado sera:

a) La zona palatina.

b) La zona basal del diente.
c) Las zonas proximales del diente.

d) La zona vestibular correspondiente al margen gingival.

e) La zona de la resina situada por palatino de las piezas adyacentes al diente fracturado y del propio diente

fracturado.

53. Al hacer un rebase en una proétesis completa removible de resina, ¢ Cuél podria ser la causa de que tras la polimerizacion
de la resina aparecieran zonas del rebase sin resina?:

a) Exceso de monomero en la mezcla de resina autopolimerizable polvo-liquido.

b) Tiempo insuficiente de polimerizacion.

c) El modelo no esté perfectamente ajustado con la brida de rebase.
d) Cantidad insuficiente de resina autopolimerizable en el interior de la zona a rebasar.
e) Todas son correctas.
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52.
53.

1. AB CDE 26,A B C D E
2. AB CDE 27.A B C D E
3. ABCDE 28.A B C D E
4. A B C D E 29.A B C D E
5. AB CDE 30,A B CDE
6. AB CDE 3LAB CDE
7. A B CDE 32.A B C D E
8. ABCDE 33.AB C D E
9. AB CDE 34.A B C D E
100A B C D E 35.A B C D E
11.A B C D E 36.A B C D E
122A B C D E 377AB C D E
13.A B C D E 38.A B C D E
14 A B C D E 39,A B C D E
15A B C D E 400A B C D E
16.A B C D E 41.A B C D E
17A B C D E 42.A B C D E
188A B C D E 43.A B C D E
19A B C D E 44.A B C D E
200A B C D E 45A B C D E
21.A B C D E 46.A B C D E
22.A B C D E 47.A B C D E
23.A B C D E 48.A B C D E
24.A B C D E 49.A B C D E
25.A B C D E 50,A B C D E
Preguntas dereserva: | 51.A B C D E

A B CDE

A B CDE




