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Pruebas para la obtencién de titulos de Técnico y Técnico Superior

Convocatoria correspondiente al curso 2023-2024
(Resolucién de 29 de diciembre de 2023 de la Direccion General de Educacion Secundaria, Formacion Profesional y Régimen Especial)

DATOS DEL ALUMNO FIRMA
APELLIDOS:
Nombre: D.N.I./ N.LLE. Fecha:
Cadigo del ciclo: Denominacion completa del titulo:
SANSO02 TECNICO SUPERIOR EN PROTESIS DENTALES
Clave o codigo del Denominacion completa del moédulo profesional:
madulo:
0859 RESTAURACIONES Y RECUBRIMIENTOS ESTETICOS

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA

Cumplimente en todas las hojas los datos del aspirante correspondientes a: Apellidos, nombre, DNI, fecha y firma. Tenga
disponible el DNI o documento acreditativo equivalente en la mesa.

Lea atentamente las cuestiones planteadas antes de proceder a su realizacion:
. El presente cuadernillo esta formado por preguntas de tipo test.

. Las respuestas tienen que ir contestadas en la hoja que existe para ello.

. Las respuestas erréneas contaran negativamente.

. Marque con un circulo la respuesta que considere correcta.

. Si se equivoca, marque con una X la errénea o tache con una linea horizontal y marque con un circulo la correcta. No
utilice liquido corrector (Tippex).

. Si en una pregunta marca dos o mas respuestas, se considerara mal contestada.

e  Elexamen se realiza con boligrafo de tinta indeleble azul o negro (nunca lapiz ni boligrafo rojo).

. Utilizar solamente el papel facilitado por el examinador (con el sello y formato correspondiente).

. No utilizar material de consulta.

. No desgrape las hojas que componen el cuadernillo.

. Conteste también, si lo sabe, las preguntas de reserva.

CRITERIOS DE CALIFICACION Y VALORACION

Esta prueba es de tipo test con cinco respuestas posibles. Cada respuesta correcta puntiia 0,2 y cada respuesta resuelta de forma
incorrecta resta 0,05 puntos. La calificacion final se calcula segun la siguiente ecuacion:

Calificacion = Aciertos - (Errores/opciones-1) x 10
N° preguntas totales

Es necesario obtener como minimo una calificacién de 5 para aprobar

Esta prueba es eliminatoria: Hay que superarla para poder realizar la segunda parte. Si se supera supone el 60 % de la nota
final del médulo.

CALIFICACION
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CONTENIDO DE LA PRUEBA:

1) Eltono en los dientes anteriores:

a.

® 0o

Se registra en el tercio incisal

Se registra en el tercio medio

Es el aspecto mas importante en la seleccion del color
Oscila entre el blanco y el gris

Todas las respuestas anteriores son falsas

2) En el primer premolar superior, la clspide palatina con respecto a la vestibular es:

oo T

Mas larga y puntiaguda

Mas corta y redondeada

Mas larga y redoneada

Igual

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

3) El diente con mayor valor o luminosidad de la sonrisa es:

a.

® oo

El incisivo central inferior
El incisivo lateral superior
El canino superior

El incisivo lateral inferior
Ninguno de los anteriores

4) ¢Qué tipo de resinas se utilizan en las técnicas directas?

a.

® 0T

Solo las autopolimerizables
Autopolimerizables y termopolimerizables
Solo las fotopolimerizables
Autopolimerizables y fotopolimerizable
Solo las termopilmerizables

5) Lalinea de sonrisa es:

a.

® 0T

Linea de los bordes incisales inferiores

Linea de los bordes incisales superiores

Espacio que va desde el borde inferior del labio superior al borde del labio inferior
Linea que une las comisuras de los labios

Ninguna de las anteriores
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6) Los bordes incisales los rejuvenecemos si los hacemos:
a. Mas cortos y redondeados

Mas largos y afilados

Mas largos y redondeados

Mas cortos y afilados

Mas cortos y cuadrados

® 0T

7) Selecciona la respuesta correcta:

a. Sonrisa baja: no se observa ninguna pieza dental al sonreir
Sonrisa media: se observa solo el 75% de los incisivos superiores
Sonrisa baja: se observa solo el 75% de los incisivos superiores
Sonrisa media: se expone toda la longitud cérvico-incisal
Sonrisa alta: se ve el 100% de los incisivos superiores

® 20T

8) El cenit gingival
a. Esta desplazado hacia distal
Esta desplazado hacia mesial
No esta desplazado
Solo existe en los dientes superiores
No existe siempre

® oo

9) Los ejes dentales:

a. Son perpendiculares a los bordes incisales
Son paralelos ala linea media
Estan inclinados mesialmente en direccién inciso cervical
Estan inclinados distalmente en direccidn inciso cervical
Todas son falsas

® a0 T

10) Respecto al nivel de contacto interdental:
a. Es mas incisal entre los incisivos centrales y tiende a migrar apicalmente
cuando nos movemos hacia la denticion posterior
b. Es més apical entre los incisivos centrales y tiende a migrar incisalmente
cuando nos movemos hacia la denticion posterior
c. Es mas incisal en la denticién posterior y tiende a migrar apicalmente cuando nos movemos hacia los incisivos
Es apical en todos los dientes
e. Todas son falsas

o

11) Sefiala la afirmacion correcta:
a. Elvalue es el color del diente
El hue es la luminosidad o brillo del diente
La croma es la intensidad de color
El tono es la intensidad del color
El matiz permite distinguir lo mas claro de lo mas oscuro del diente

®aoT



12) ¢Qué son las técnicas hibridas en restauraciones provisionales?

a.
b.

e.

No existen técnicas hibridas a la hora de confeccionar restauraciones provisionales

Son las técnicas en las que la primera y la Ultima fase de la confeccidn se realizan en clinica

y la parte principal en el laboratorio

Son las técnicas en las que, a partir de un encerado diagnéstico, el clinico confecciona una férula de acetato
para usar en la boca del paciente

Consiste en la fabricacion de una restauracion provisional directamente en clinica con el asesoramiento

de un Técnico Protésico Dental

Son las técnicas en las que se utilizan distintos tipos de materiales

13) El grosor de las carillas de porcelana es:

a.

® 20T

Entre 0,3y 1Imm
Entre 1y 2mm
Entre 0,1y 0,5mm
Entre 2y 3 mm
Entre 0,01y 0,1 mm

14) Laresina mas utilizada en restauraciones provisionales y también con CAD-CAM es:

a. REMA
b. ZMMA
c. PMMA
d. PEMAR
e. Ninguna de las anteriores
15) El silano
a. Compone la matriz del composite
b. Es el relleno del composite
c. Es uncompuesto inorganico
d. Es el agente de unién en los composites
e. Es uncompuesto fluorado

16) En los composites la canforquinona se usa como:

oo o

Activador por reaccion foto-quimica
Activador por reaccion quimica
Inhibidor de la polimerizacion
Agente de acoplamiento

Todas las anteriores son falsas

17) ¢Qué matriz prefabricada es la que se suele utilizar solo para restauraciones de puentes posteriores?

a.

®aooT

Ninguna

Es indiferente

Las coronas metalicas

Las coronas de policarbonato

Las coronas de acetato de celulosa

18) Las matrices preformadas de niquel-cromo:

a.

®aoT

Se usan cuando la restauracion provisional se va a llevar durante un periodo de tiempo mas largo
Est4 especialmente indicada en restauraciones de piezas dentales anteriores

Tiene un aspecto muy natural

Se rebasan con resina

Todas las respuestas anteriores son ciertas

19) Los composites de tipo empacable:

a.

® 20T

Tienen reducida la matriz

Tienen alto porcentaje de relleno
Produce &reas de contacto més justas
Ofrecen alta viscosidad

Todas son ciertas
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20) Mediante la técnica de cut-back NO es cierto que:

1.

arLDN

Se obtiene un aspecto natural de la restauracion

Aumenta el grado de traslucidez del area tratada

Aumenta la transparencia del area tratada

Se trata de una reduccion de la zona cervical de los dientes incisivos
La reduccién se hace con fresas de corte

21) Las uniones que se necesitan para fusionar el metal y la resina son:

PoooTp

Uniones quimicas y mecanicas

De tipo quimico: las perlas de retencién y el arenado
Solo se usan adhesivos

Las opciones a y ¢ son correctas

Todas son falsas

22) ¢En qué principio existe una relacion matematica ideal entre el ancho aparente entre centrales, laterales y caninos?:

PoooTe

Principio de la proporcién aurea.

Principio de la dominancia de los centrales.
Principio aparente.

Principio de la trimorfologia de Willian

En ninguno de los principios anteriores.

23) Respecto a la transicién metal-resina de recubrimiento NO es cierto:

a.

® 0T

Hay que definirla y modelarla con un &ngulo de 45°

Los puntos de transicién no deben estar localizados en el area de los puntos de contacto

Los puntos de transicién no deben estar localizados sobre superficies con funcion masticatoria
No debe estar en contacto con la encia en la zona gingival

En el espacio interdental debe posibilitar la limpieza

24) La cera utilizada para la zona cervical:

PoooTp

Es de color azul

Tiene memoria 'y es mas rigida

Es cristalizable

Proporciona buen ajuste incisal a la corona
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

25) Selecciona la respuesta correcta:

PoooTp

El tamafio del espacio incisal entre los dientes disminuye segiin nos acercamos a la linea media

El ancho aparente en centrales, laterales y caninos sigue una relacion ideal (1: 1,628, 0,618)

La linea media es perpendicular a la linea media facial

El labio superior durante la sonrisa deberia llegar a 5-7 mm de encia

El area de conexion proximal corresponde a 30% de la altura cervicoincisal entre los incisivos centrales superiores



26)

27)

28)

29)

30)

31)

32

~

33)

34)

¢ Cuéndo se podria producir desvitrificacion en la cerdmica?
Cuando condensamos en exceso la ceramica.
Cuando la coccion es inadecuada.

Cuando condensamos mal la ceramica.

Cuando condensamos prematuramente la cerdmica.
Cuando aumentamos el nimero de cocciones.

Poooe

Aplicamos un espaciador en el muién para...

Sacar el patron de cera del mufion.

No es necesario echar espaciador

Para garantizar un perfecto ajuste.

Para generar un espacio que luego ocupa el cemento utilizado por el dentista.
Para poder marcar la linea de preparacion gingival.

PoooTe

Antes de aplicar ceramica a las cofias de metal se debe:
Chorrear-abrillantar-vaporizar.
Vaporizar-chorrear-pulir.
Abrillantar-chorrear-vaporizar.

Repasar con piedra-chorrear-vaporizar.

Repasar con piedra y vaporizar.

Poooe

En ceramica de inyeccion para la confeccion del patron de cera se debe:

Elegir una cera orgéanica gue tenga una deformacion minima a 20°C.

Para el encerado de coronas se debe dar al mufién liberador llegando bien a los bordes cervicales.

Elegir una cera que calentada a 100°C deje un residuo sélido mayor del 0.5%.

Enfriar bruscamente.

Antes de incluir en revestimiento se aplicara al patron y a los bebederos un rebajador de tension superficial.

Poooy

Las ceramicas de Ultima generacion
a. Son de micro-relleno y macro-relleno

b. Su matriz orgénica es similar a las ceramicas feldespaticas.

c. Son autosensibles.

d. Lafase inorganica es la que permite la fotopolimerizacién de estos composites.
e. Todas las respuestas anteriores son incorrectas

Es una cerdmica, la funcién del incisal en los recubrimientos estéticos de las restauraciones metalo-ceramicas es:
Realizar hombros de ceramica.

Formar la masa y el volumen de la restauracién y proporcionar la mayor parte del color.

Aumentar la saturaciéon del color en la restauracion.

Cubrir el color y facilitar la unién de la cerdmica que se aplica posteriormente.

Aumentar el valor.

Pooop

Las incrustaciones cerdmicas tipo Inlays:
a. Reconstruyen parte de la cara oclusal y distal.

b. Reconstruyen la cara oclusal y vestibular.

c. Reconstruyen parte de la cara oclusal, mesial y distal.
d. Reconstruyen una sola cara axial de la pieza.

e. Reconstruyen solo la cara oclusal.

Una vez concluida la aplicacion de masas cerdmicas debemos corroborar la oclusion con el antagonista.

Verificamos una oclusion en cuspide a cresta marginal, sefiala en este sentido la respuesta correcta:

Cuspide vestibular del segundo premolar inferior contacta con la cresta marginal mesial del primer premolar superior.
Cuspide vestibular del primer premolar inferior contacta con la cuspide del canino.

Cuspide vestibular del primer premolar inferior contacta con la cresta marginal mesial de primer premolar superior.
Cuspide vestibular mesio-bucal del primer molar inferior contacta con la cresta marginal mesial del segundo premolar.
Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Pooop

Cuando se manipula la ceramica, es necesario:

Trabajar rpido, para que los cambios de temperatura sean minimos.

No ejercer grandes presiones sobre la ceramica al modelarla.

No calentar directamente el material, calentar preferiblemente el instrumento con que le apliquemos.
Controlaremos la luz que incide sobre el material no exponiéndolo en exceso.

Todas son incorrectas

Pooop
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35) Qué tamafio de particula de perlas se utiliza para chorrear las cofias de di silicato de litio antes de poner la ceramica.
a. 110 micras.
b. 125 micras
c. 50 micras.
d. 200 micras
e. 100 micras.

36) ¢ Cual es el grosor maximo de la cerdmica, para que no fracture?:

a. 3mm.
b. 1mm.
c. 2mm.
d 25mm.
e. 1,5mm

37) Un nivel alto de aluminio en las ceramicas proporciona:
Elasticidad y plasticidad a la masa ceramica.
Mayor estética.

Mayor resistencia y ductilidad.

Mayor traslucidez.

Poca transparencia a las piezas de porcelana.

Poooe

38) En el polvo de ceramica el tipo de granulometria ideal es:
Particulas grandes de distinto tamafio.

Particulas pequefias de igual tamafio

Particulas pequefas de distinto tamafio.

Da igual el tamafio de las particulas.

Particulas grandes de igual tamafio.

Pooop

39) El opaquer es:

a. Untipo de ceramica que se aplica para cubrir imperfecciones.

b. Un material cerdmico que se aplica para cubrir el metal.

c. Una cerdmica de cobertura que aplicamos al final de la estratificacion.

d. Un tipo de ceramica que se aplica para favorecer exclusivamente la union del metal y la dentina.
e. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

40) Respecto a la ceramica de disilicato de litio:
a. Es una cerémica para estratificacion en nucleos metélicos.

b. Es una vitroceramica.

c. Se utiliza como cerdmica de inyeccion.

d. Son correctas las respuestas by c.

e. Todas las respuestas anteriores son correctas.

41) El alginato de una impresién dental es un residuo:

a. Orgénico.

b. Biosanitario de clase X.
c. Plastico.

d. Quimico.

e. Biosanitario especial.



42) ¢Qué tipo de cerdmica necesitarias si te piden una corona donde la dentina cervical presente gran saturacion?
Una ceramica tipo C2.
Una ceramica tipo Al
Una ceramica tipo B2.
Una ceramica tipo A3.
Una ceramica tipo A2

Poooe

43) La ceramica de inyeccion.

Es una ceramica de cobertura.

Es una ceramica prensada.

Es una ceramica inflitrada.

Es una ceramica de alta fusion.

Es una ceramica de estratificacion.

PoooTy

44) Respecto a las ceramicas feldespaticas:
a. Son las menos estéticas y menos resistentes.

b. Son las mas resistentes y mas estéticas.

c. Solo son las mas estéticas.

d. Son poco resistentes con estética variable.

e. Se utilizan para nicleos de cobertura por su gran resistencia

45) La técnica de ceramica de inyeccién no esta aconsejada para restauraciones de tipo:
Coronas unitarias.

Puentes de mas de tres piezas.

Incrustaciones.

Todas las anteriores

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

PoooTp

46) La técnica de caracterizacién cromatica que resulta mas artificial es:
Caracterizacién cromatica interna.

Caracterizacién cromatica superficial.

Maquillaje.

Cuando los colores de la restauracién salen desde dentro de la corona
Las respuestas b y c son correctas.

PoooTp

47) En el mecanizado de ceramicas con CAD-CAM es conveniente:
Usar ceramicas sinterizadas ya que son mas trasltcidas.
Usar ceramicas presinterizadas ya que no sufren contraccion.
Usar cerdmicas presinterizadas que se fresan mas facilmente.
Usar cerdmicas sinterizadas porque son las de mayor dureza.
Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

PoooTy

48) Para descontaminar los mufiones refractarios se utiliza:
Bafio de ultrasonidos.

Vaporeta.

Horno de precalentamiento.

Cubeta electrolitica

Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

PoooTy

49) ¢Qué tamario de particula del corinddn se utiliza para chorrear las cofias antes de poner la ceramica?

a. 175 micras.
b. 250 micras
c. 50 micras.

d. 200 micras
e. 110 micras.

50) Uno de los componentes de las pastillas de cerdmica de inyeccién es:
a. Oxido de aluminio.

Acido fluorhidrico al 5%.

Carbonato célcico

Disilicato de litio.

Todas las respuestas anteriores son correctas.

® 0o
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PREGUNTAS DE RESERVA

51) Las porcelanas de alto punto de fusion se utilizan para:
Carillas e incrustaciones.

Para puentes y coronas’

Para restauraciones en general.

Para dientes ceramicos en prétesis completas.

Las porcelanas de alto punto de fusién no se utilizan.

Ppoooe

52) La cera cervical se caracteriza por:
a. Poseer una alta expansién y contraccién, en relacién con otros tipos de ceras.

b. Siendo un material elastico, por tener menos memoria que la cera azul de modelar.
c. Por tener un punto de fusién de 250°C.

d. Se utiliza para modelar las cuspides.

e. Suele ser de color verde.

53) Comparando el composite y la porcelana como materiales empleados para hacer dientes artificiales utilizados en restauraciones
estéticas, ¢cudl de las siguientes propiedades es caracteristica de la porcelana?

Presentan una mayor estabilidad del color.

Son mas ligeros que el acrilico.

Son mas resistentes a la rotura y desconchamiento.

La union con la base de la protesis es quimica.

Tienen una apariencia y un sonido mas natural.

Poooy



1 ABCDE 26 ABCDE
2 ABCDE 27 ABCDE
3 ABCDE 28 ABCDE
4 ABCDE 29 ABCDE
5 ABCDE 30 ABCDE
6 ABCDE 31 ABCDE
7 ABCDE 32 ABCDE
8 ABCDE 33 ABCDE
9 ABCDE 34 ABCDE
10 ABCDE 35 ABCDE
11 ABCDE 36 ABCDE
12 ABCDE 37 ABCDE
13 ABCDE 38 ABCDE
14  ABCDE 39 ABCDE
15 ABCDE 40 ABCDE
16 ABCDE 41 ABCDE
17 |/ABCDE 42 ABCDE
18 |[ABCDE 43 ABCDE
19 ABCDE 44 ABCDE
20 |ABCDE 45 ABCDE
21 |ABCDE 46 ABCDE
22 '/ABCDE 47 ABCDE
23 |ABCDE 48 ABCDE
24 \ABCDE 49 ABCDE
25 |ABCDE 50 ABCDE
Preguntas de reserva 51 ABCDE

52 ABCDE

ABCDE
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53




